SKLOVLAKNITA

VYZTUZ

KOMPAKT MPC 55 tecHNicKkY LisT

Malta MPC 55 je dvouslozkova smés, kde tekuta slozka je vodna disperze kopolymerd a praskova slozka je
smés portlandskych cementid a mineralnich piniv. Pouziti pro zesilovani sklolaminatovou vyztuzi STATIK.

Vyhody

» Tixotropni, umozriuje praci nad hlavou

» Pfedem pfipravena smés

» Chemicky i fyzikalné slucitelna s oSetfovanym prostfedim
» Vynikajici stabilita

» Nesmrstiva

» Vysokd pevnost v tahu

» Vysokd plasticita

Pouziti
» Zalivka pro zesilovani sklovlaknitou vyztuzi STATIK

Technické udaje

Pracovni teplota od +5do +30°C

12 mésicl v suchém prostoru

Objemova hmotnost Cisté smési 1733,3kg /' m 3
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Podklad

Povrch ploch v drazkach a vrtech a na sanovanych plochach u zdiva a betonu musi byt Cisty, bez mastnych skvrn,
oleje, prachu, zbaven nesoudrznych ¢asti a podobnych nedistot.

Nesoudrzné €asti betonu obsahujici chloridy odstranime piskovanim, otlu€enim apod. pfi reprofilacich betonu se na
koncich zkorodovanych armatur doporu€uje odstranit beton tak, aby odkryl nékolik cm jejich nezkorodované &asti.
V pfipadé silné koroze, ktera postihuje vice jak 30% odkrytych armatur odstranime i zdravy beton do hloubky cca 20
mm a zkorodované armatury vyménime.

Pfed nanasenim podklad fadén navlhéime vodou, stojici vodu odstranime.

Michani

Michani se muze provadét bud pomalobéznou michackou s lopatkovym pfisluSenstvim, nebo ve statické
michacce. Musi byt vzdy zpracovdno veSkeré mnoZstvi z celého baleni. Neni dovoleno pfidavat zadnou jinou
pfisadu ani vodu.

Michani musi byt provadéno tak, Ze se dukladné rozmicha praskova a kapalna slozka MPC 55 pfimo v originalnim
kbeliku. Po cca 5 minutach se smés znovu promicha a je pfipravena k aplikaci.

Aplikace

MPC 55 spolu se sklenénou vyztuzi vytvafi systém pro dodateCné zesilovani a vyztuzovani stavebnich
konstrukci.

Lepidlo MPC 55 by mélo byt naneseno do pfipravené drazky. Drazka by méla byt vyplnéna zhruba do poloviny
hloubky a pak musi byt ty¢ STATIK ihned pomalu vtlaena do lepidla. Lepidlo se rozprostie a vyplni prstencovy
prostor. Drazka by potom méla byt vypIinéna lepidlem a lepidlo zahlazeno.

Poznamka: Jako obecné jiné vyrobky na bazi portlandského cementu, zalivka MPC 55 nesmi byt aplikovana pfi
teplotach pod 5 °C nebo pfi oéekavanych mrazech.

Skladovani

MPC 55 musi byt skladovan pod zakrytim, ne pfimo na zemi. Chrarite materialy pfed zdroji vlhkosti a mrazu.
Za téchto podminek je Zivotnost vyrobku v originalnim neotevieném baleni minimalné 12 mésicu.

Bezpecénost a ochrana zdravi

Vyrobek je na cementové bazi, mize tedy zapficinit podrazdéni pokozky a sliznic, které musi byt béhem aplikace
chranény. Vzdy pouzivejte ochranné obleceni, rukavice a ochranné bryle, vyvarujte se vdechovani prachu a
vyparl. Pouzivejte adekvatni vétrani a doporu€uje se nosit obli¢ejovou masku proti prachu. Zasazené oci Ci
pokoZku ihned vyplachnéte proudem dcisté vody. Vyhledejte Iékafe, pokud potiZze pretrvavaji. Pokud vyrobek
omylem pozijete, vypijte vétSi mnozstvi vody a vyhledejte I1é€kare.
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