KOMPAKT MPC 60 TtecHNICKY LIST

Malta polymercementova, mikroarmovana vodotésna hmota pro dodate¢né lepeni specialnich nenapjatych
vyztuzi do zdénych a betonovych konstrukci, dale pro sanace poskozenych betonovych konstrukci.

Vlastnosti

MPC 60 je jednoslozkova hmota. Specialni kotevni malta je slozena z jemného kifemitého pisku, portlandského
cementu, antikoroznich aditiv, mikroarmovacich vlaken a dalSich specialnich dodatku, v¢. plastifikator, polymeru
ad.

» Vysoka pfilnavost k podkladu

» Vyborna aplikovatelnost ruénimi i pneumatickymi aplikatory

» Tixotropni vlastnosti umoznuji nanaseni na svislé plochy v tloutce 2 cm bez ztékani

» Vysoké pevnostni charakteristiky

» Oproti srovnatelnym vyrobkam disponuje lep$i zpracovatelnosti pfed i po naneseni na stavebni konstrukci
» Pfi tuhnuti a tvrdnuti nedochazi k objemovym zménam

Pouziti

» Pro lepeni specialni nerezové Sroubovicové — helikalni vyztuze, taktéz betonarské vyztuze do drazek a vrtd, pfi
zesilovani zdénych a betonovych konstrukci dodate¢né vkladanou vyztuzi

» Pro srovnavani betonovych povrchu

» Pro reprofilace betonovych stropnic, schodud atd.

Technické udaje
Pracovni teplota od +5do +30°C
Doba zpracovani rozmichané hmoty cca 45 min

Tloustka vrstvy max. 20 mm v jednom nanosu

od 18 do 20 kg/m? na kazdy cm tloust’ky
Orientacni spotieba 1x kyblik MPC 60 na cca 12 m helikalni vyztuze
KOMPAKT

Zarucni doba a skladovani 12 mésicl v suchém prostoru
Baleni 6 | —sada (10 kg)

Min. pevnost v tlaku po 28 dnech (OER) 45 MPa

Min. pevnost v ohybu po 28 dnech (OER) 8 MPa

Min. prilnavost k betonu po 28 dnech (OER) 2 MPa

Objemova hmotnost Cisté smési 2100 kg /' m 3
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Podklad

Povrch ploch v drazkach a vrtech a na sanovanych plochach u zdiva a betonu musi byt €isty, bez mastnych skvrn,
oleje, prachu, zbaven nesoudrznych &asti a podobnych necistot. Nesoudrzné €asti betonu obsahujici chloridy
odstranime piskovanim, otlu€enim apod. pfi reprofilacich betonu se na koncich zkorodovanych armatur doporucuje
odstranit beton tak, aby odkryl nékolik cm jejich nezkorodované &asti.

V pfipadé silné koroze, ktera postihuje vice jak 30 % odkrytych armatur odstranime i zdravy beton do hloubky cca
20 mm a zkorodované armatury vymeénime.

Pfed nanasenim podklad fadén navlhéime vodou, stojici vodu odstranime.

Michani

V originalnim 10l kybliku ponechame ov originalnim sloZeni bez dalSich pfisad maltu v suchém stavu a za stalého
michani pfidame cca 1,44 | vody. Michame michacim nastavcem na vrtaku s minimalnimi otackami az do
dosazeni homogenni tvrdé plastické konzistence bez hrud.

Konzistenci malty miZzeme pred nanasenim upravit dodanim maximalné 0,1 | vody, nebo pfi nizkych teplotach
dodanim celkové nizSiho mnozstvi vody. Konzistenci je nutné upravovat dodanim potfebného mnozstvi zamésové
vody v pfipadé rznych klimatickych aplika¢nich podminek, pfipadné raznych aplikaénich detailu.

Je zakazano pfidavat do pfipravené hmoty dal§i material.

Po 5 min. je vhodné pro leps$i a del§i zpracovatelnost opét maltovou smés dlikladné promichat.

Aplikace
Pfed nanasenim malty MPC 60 fadné pfipravime podklad, drazky a vrty vihéime, nebo penetrujeme.

Pfi dodate€ném vyztuzovani do drazky nanasime pomoci aplikaéni pistole soumérnou vrstvu hmoty na zadni sténu
v tloustce 20 mm. Pfed vloZenim vyztuzného prutu sparovaci Spachtli zatlacime hmotu dokonale k zadni sténé a
zajistime rovnomérnost vrstvy. DalSi kryci vrstvu nanaSime pfed zatuhnutim vrstvy prvni. Pokud se jedna o posledni
vrstvu, zarovname ji sparovaci Spachtli v zavislosti na dalSich Upravach.

PFi aplikaci do vrtu trubicovym nastavcem na pistoli se musi nastavec volné pohybovat ve vrtu jiz pfed aplikaci na
sucho. Pak pfi injektdZi do vyplachnutého vrtu je aplikacni sada samovolné pomalu vytlaovana z vrtu tlakem
injektované hmoty.

Pro opravy mensich poSkozeni betonu rozmichame maltu do stfedné plastické konzistence, aby se dala nanaset
hladitkem nebo zednickou IZici. PFi sanacich vétSich poSkozeni do hloubky 5 cm nanadime MPC 60 v silngjSich
vrstvach. Prvni vrstvu MPC 60 tvrdé plastické konzistence nanasime vtloukanim. Kazdou dal$i vrstvu nanasime
jesté pfed zatuhnutim vrstvy prvni.

Skladovani

Neoteviené baleni MPC 60 skladujeme az 12 mésicl v suchych vytapénych prostorach. Spotfebujte nejpozdéji do
data uvedeného na obalu.

Bezpecnost a ochrana zdravi

MPC 60 neni Skodliva latka ve smyslu Chemického zakona. JelikoZ obsahuje cement smichany s vodou drazdi odi,
kuzi a sliznice. P¥i praci uzivame rukavice. Pfi vniknuti do o¢i vyplachujeme proudem vody.
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